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Úvod 
 
Na základě Vaší objednávky č. 2019191\3 ze dne 31. 10. 2019 předkládáme zpracování diagnostického průzkumu 
„II/318 Častolovice, obchvat“. 
Práce byly provedeny v souladu s metodikou předpisu TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek pro 
provádění diagnostického průzkumu. 
 
 
 
 
 
 
Závěrečná zpráva je členěna do následujících částí: 
 
 Příloha 1:  Zpráva č. ZP/136115/2019 

- A: Fotodokumentace a popis vývrtů 
- B: Pasportizace poruch 
- C: FWD 
- D: Rozbor asfaltové vrstvy 
- E: Rozbor zeminy 
- F: PAU v pojivu asfaltových vrstev 

  
 
 
 
 
 
 
 Hradci Králové, dne 20. 12. 2019 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 

Jan Rozehnal, DiS.      Ing. Martin Buštík 
 

     samostatný zkušební technik             ředitel CL Hradec Králové 
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Podklady: 
 TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, PavEx® Consulting, s.r.o., 2010 [1]; 

 TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem, MD ČR, 1999 [2]; 

 TP 147 Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky, VUT v Brně, Fakulta 

stavební [3]; 

 TP 150 Údržba a opravy vozovek pozemních komunikací obsahující dehtová pojiva, MD ČR, 

2011 [4];  

 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, listopad 2004 [5]; 

 Dodatek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, srpen 2010 [6]; 

 Laymed TP 170 (ČSN EN), Softlay 2010 [7]; 

 TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena, MD ČR, červenec 2009 

[8]; 

 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, EDIP s.r.o., červen 2018 [9]; 

 ČSN 65 7222-1 Asfalty a asfaltová pojiva – Silniční modifikované asfalty – Část 1: Polymerem 

modifikované asfalty [10] 

 ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton [11]; 

 ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 1: Směsi stmelené 

cementem [12]; 

 ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací, Základní ustanovení pro navrhování [13]; 

 ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody [14]; 

 ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry [15]; 

 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací [16]; 

 Celostátní sčítání dopravy 2016, ŘSD [17]; 

 Výsledky měření zařízením FWD, M.I.S. a.s. [18]; 

 Skladba provedených sond, M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, [19]; 

 PROTOKOL O ZKOUŠCE č.: 1663/19/CSL/HK, Asfaltové směsi  -  stanovení obsahu 

rozpustného  pojiva  dle  ČSN EN 12697-1, stanovení  zrnitosti  dle  ČSN EN 12697-2, 18.11. 

2019 [20];  

 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1596/19/CSL/HK, Stanovení poměru únosnosti (CBR) podle 

ČSN EN 13286-47, vlhkosti dle ČSN EN 1097-5, 11.11.2019 [21];  

 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1597/19/CSL/HK, Stanovení zrnitosti podle IP 6/06 (ČSN 72 

1017:1995), meze plasticity podle IP 4/06 (ČSN 72 1013:1967), meze tekutosti podle IP 5/06 

(ČSN 72 1014:1967), 11.11.2019 [22];  

 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1598/19/CSL/HK, Stanovení zrnitosti podle IP 6/06 (ČSN 72 

1017:1995), 11.11.2019 [23];  

 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1599/19/CSL/HK, Stanovení zrnitosti podle IP 6/06 (ČSN 72 

1017:1995), 11.11.2019 [24];  

 Věc: Výsledky testů odebraného vzorku vývrtů za účelem získání asfaltového recyklátu – II/318 

Častolovice obchvat, 25.11.2019 [25]. 
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1. Stávající stav 
Cílem zprávy je posouzení stávajícího stavu konstrukcí vozovek a návrh nového složení 
konstrukcí vozovek silnice, které budou opravovány v rámci akce II/318 Častolovice – 
obchvat, viz situace, obrázek 4. Jedná se o opravu tří samostatných úseků v lokalitě 
obce Častolovice. První lokalita na silnici I/11 má délku cca 150 m. Další posuzovaný 
úsek se nachází na silnici II/318 Častolovice – Synkov jehož délka je cca 450 m. 
Poslední posuzovaný úsek se nalézá na silnici II/318 na křižovatkové větvi silnic II/318 
a II/321, jeho délka je cca 100 m.  
V roce 2016 bylo prováděno celostátní sčítání dopravy [16] na všech třech 
posuzovaných úsecích.  
Na silnici I/11 se nachází sčítací úsek 5-1440. Na něm byla zjištěna roční průměrná 
denní intenzita dopravy  11 565 vozidel za den a dopravní zatížení 1 497 TNV za 24 
hodin v obou směrech.  
Na silnici II/318 se nachází sčítací úsek 5-3650. Na něm byla zjištěna roční průměrná 
denní intenzita dopravy  2 510 vozidel za den a dopravní zatížení 95 TNV za 24 hodin 
v obou směrech.  
Obrázek 1 Sčítací úsek 5-1440, I/11, výsledky CSD 2016 [16] 

 
Obrázek 2 Sčítací úsek 5-3650, II/318 Častolovice - Synkov, výsledky CSD 2016 [16] 
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Na silnici II/318 větvi křižovatky II/318 – II/321 se nachází sčítací úsek 5-3656. Na 
něm byla zjištěna roční průměrná denní intenzita dopravy  7 468 vozidel za den a 
dopravní zatížení 1 278 TNV za 24 hodin v obou směrech.  
Obrázek 3 Sčítací úsek 5-3656, II/318 (křižovatková větev II/318 – II/321), výsledky 
CSD 2016 [16] 

 

1.1 Poruchy 
Na obrusné vrstvě vozovky se objevuje celá řada poruch. Jedná se o jednotlivé poruchy, 
z menší části o kombinaci několika poruch současně. Na vozovce se vyskytují poruchy 
ojediněle na omezené ploše vozovky. Soupis poruch, které se vyskytují na vozovce 
posuzovaných úseků, je uveden v tabulkách 1 až 6.  
Tabulka 1 Přehled typů poruch na silnici I/11 Častolovice - obchvat, levý jízdní pruh, 
dle TP 82 [1] 

Skupina 
poruch 

Číslo poruchy 
kat. list Název poruchy % zasaženého 

úseku 
Ztráta hmoty 09 Vysprávky 20 

Tabulka 2 Přehled typů poruch na silnici I/11 Častolovice - obchvat, pravý jízdní pruh, 
dle TP 82 [1] 

Skupina 
poruch 

Číslo poruchy 
kat. list Název poruchy % zasaženého 

úseku 
Ztráta hmoty 09 Vysprávky 20 

Tabulka 3 Přehled typů poruch na silnici II/318 Častolovice – obchvat, Častolovice - 
Synkov, levý jízdní pruh, dle TP 82 [1] 

Skupina 
poruch 

Číslo poruchy 
kat. list Název poruchy % zasaženého 

úseku 
Ztráta hmoty 09 Vysprávky 30 

Trhliny 
11 Trhlina úzká podélná 51 
12 Trhlina úzká příčná 51 
15 Trhlina rozvětvená podélná 14 
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Tabulka 4 Přehled typů poruch na silnici II/318 Častolovice – obchvat, Častolovice - 
Synkov, pravý jízdní pruh, dle TP 82 [1] 

Skupina 
poruch 

Číslo poruchy 
kat. list Název poruchy % zasaženého 

úseku 
Ztráta hmoty 09 Vysprávky 10 

Trhliny 
11 Trhlina úzká podélná 40 
12 Trhlina úzká příčná 54 
15 Trhlina rozvětvená podélná 26 

Tabulka 5 Přehled typů poruch na silnici II/318 Častolovice – obchvat, křižovatková 
větev II/318 – II/321, levý jízdní pruh, dle TP 82 [1] 

Skupina 
poruch 

Číslo poruchy 
kat. list Název poruchy % zasaženého 

úseku 

Trhliny 11 Trhlina úzká podélná 19 
15 Trhlina rozvětvená podélná 10 

Tabulka 6 Přehled typů poruch na silnici II/318 Častolovice – obchvat, křižovatková 
větev II/318 – II/321, pravý jízdní pruh, dle TP 82 [1] 

Skupina 
poruch 

Číslo poruchy 
kat. list Název poruchy % zasaženého 

úseku 
Ztráta hmoty 09 Vysprávky 10 

Trhliny 
11 Trhlina úzká podélná 52 
12 Trhlina úzká příčná 5 
15 Trhlina rozvětvená podélná 19 
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Obrázek 4 Přehledná situace posuzovaných úseků komunikace 
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Obrázek 5Situace odběru vývrtů 

 

2. Skladba stávající konstrukce vozovky  
A. II/318 Častolovice – obchvat, I/11, délka cca 450 m 
Na této části komunikace byla provedena jedna vrtaná sonda (S6) a dva jádrové vývrty 
(JV6, JV7) stmelených materiálů o průměru 150 mm. Jádrový vývrt byl proveden do 
hloubky asfaltem stmelených vrstev, aby bylo možné stanovit jejich konstrukční 
tloušťku, případně jejich vlastnosti. Po provedení jádrových vývrtů byla použita 
penetrační sonda pro zjištění skladby podkladních vrstev vozovky a jejího podloží do 
hloubky cca 1,0 m. Skladba provedených sond je uvedena podrobně v [19].  
Tloušťka asfaltem stmelených vrstev dosahovala hodnot 70 mm a 345 mm. Ve vývrtu 
JV6 bylo zjištěno pět asfaltem stmelených vrstev, ve vývrtu JV7 pouze dvě vrstvy. 
Asfaltem stmelené vrstvy byly realizovány na vrstvě penetračního makadamu, která 
byla položena na žulové dlažbě o velikosti 100 mm. Původní dlažba byla položena do 
štěrkovité zeminy. 
Zjištěná celková tloušťka konstrukce vozovky je cca 500 mm. 
V aktivní zóně vozovky se nachází zemina typu G2 GP štěrk špatně zrněný [23]. Jedná 
se o nenamrzavou zeminu, která je podmínečně vhodná do násypu i do podloží 
vozovky. Předpokládané charakteristiky zeminy jsou uvedeny v TP 170 [6]. Modul 
přetvárnosti Edef,2 by se měl pohybovat mezi 50 MPa až 120 MPa, poměr únosnosti po 
uložení ve vodě 15 % až 40 %.  
B. II/318 Častolovice – obchvat, Častolovice - Synkov, délka cca 450 m 
Na této části komunikace byly provedeny tři vrtané sondy a tři jádrové vývrty 
stmelených materiálů o průměru 150 mm. Jádrové vývrty byly provedeny do hloubky 
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asfaltem stmelených vrstev, aby bylo možné stanovit jejich konstrukční tloušťku, 
případně jejich vlastnosti. Po provedení jádrových vývrtů byla použita penetrační sonda 
pro zjištění skladby podkladních vrstev vozovky a jejího podloží do hloubky cca 1,0 m. 
Skladba provedených sond je uvedena podrobně v [19]. 
Tloušťka asfaltem stmelených vrstev se pohybovala mezi 70 mm až 125 mm. Obrusná 
vrstva měla tloušťku 60 mm až 75 mm. V případě jádrového vývrtu JV3 byla zjištěna i 
podkladní vrstva v tloušťce 65 mm.  
Asfaltem stmelené vrstvy byly realizovány na konstrukční vrstvě z penetračního 
makadamu o tloušťce 90 mm až 125 mm s výjimkou vývrtu JV3.   
Nestmelená konstrukční vrstva měla tloušťku 200 mm až 400 mm.  
Zjištěná celková tloušťka konstrukce vozovky se pohybovala od 360 mm do 525 mm. 
V aktivní zóně vozovky se nachází zemina typu G4 GM štěrk hlinitý [22]. Jedná se o 
nenamrzavou až mírně namrzavou zeminu, která je podmínečně vhodná do násypu i do 
podloží vozovky. Předpokládané charakteristiky zeminy jsou uvedeny v TP 170 [6]. 
Modul přetvárnosti Edef,2 by se měl pohybovat mezi 25 MPa až 60 MPa, poměr 
únosnosti po uložení ve vodě 5 % až 30 %.  
C. II/318 Častolovice – obchvat, křižovatková větev II/318 – II/321, délka cca 100 m 
Na této části komunikace byly provedeny dvě vrtané sondy a dva jádrové vývrty 
stmelených materiálů o průměru 150 mm. Jádrové vývrty byly provedeny do hloubky 
asfaltem stmelených vrstev, aby bylo možné stanovit jejich konstrukční tloušťku, 
případně jejich vlastnosti. Po provedení jádrových vývrtů byla použita penetrační sonda 
pro zjištění skladby podkladních vrstev vozovky a jejího podloží do hloubky cca 1,0 m. 
Skladba provedených sond je uvedena podrobně v [19]. 
Zjištěná tloušťka asfaltem stmelených vrstev se pohybovala mezi 125 mm až 185 mm. 
Asfaltem stmelené vrstvy jsou tvořeny dvěma až třemi konstrukčními vrstvami. 
Obrusná vrstva měla tloušťku 40 mm a 70 mm. Tloušťka ložní vrstvy byla 50 mm a 55 
mm. Tloušťka podkladní vrstvy byla 95 mm. 
Asfaltem stmelené vrstvy byly realizovány na nestmelené konstrukční vrstvě o tloušťce 
300 mm. Nestmelená konstrukční vrstva je tvořena materiálem charakteru ŠD 
s maximální velikostí zrna 63 mm.   
Zjištěná celková tloušťka konstrukce vozovky je od 425 mm do 485 mm. 
V aktivní zóně vozovky se nachází zemina typu G3 G-F štěrk s příměsí jemnozrnné 
zeminy [24]. Jedná se o nenamrzavou až mírně namrzavou zeminu, která je vhodná do 
násypu i do podloží vozovky. Předpokládané charakteristiky zeminy jsou uvedeny v TP 
170 [6]. Modul přetvárnosti Edef,2 by se měl pohybovat mezi 60 MPa až 120 MPa, 
poměr únosnosti po uložení ve vodě 5 % až 30 %.  
3. Návrh skladby konstrukce vozovky 
Nový návrh skladby konstrukce vozovky vychází ze stávající skladby konstrukce 
vozovky [18, 19], charakteristik konstrukčních materiálů [20, 21, 22, 23, 24, 25], 
měření zařízením FWD [17], pasportizace poruch, charakteru pohybu vozidel a dalších 
podkladů. 
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Diagnostika vozovky a návrh opravy vozovky silnice č. II/318 Častolovice - obchvat 

3.1 Návrh opravy konstrukce vozovky  
Na základě provedených sond, výsledků měření průhybů vozovky zařízením FWD byla 
odborným odhadem stanovena minimální skladba stávající konstrukce vozovky (šedivě 
podbarvena), viz tabulky 7 až 9. Ve shodných tabulkách jsou také navrženy i návrhy 
nových skladeb konstrukcí vozovek.  
V další části textu jsou uvedeny podmínky, za kterých bylo provedeno posouzení 
navrhované konstrukce programem Laymed TP 170. 

 délka návrhového období n: 25 let; 
 návrhová úroveň porušení: D0 (A, C), D1 (B); 
 návrhová hodnota celkového počtu TNV za návrhové období TNV_cd:              

7 615 520 (A), 483 283 (B), 6501426 (C); 
 třída dopravního zatížení: II (A), IV (B),  III (C); 
 koeficient růstu dopravy na začátku návrhového období: 1,04 (A, C), 1,06 (B); 
 koeficient růstu dopravy na konci návrhového období: 1,19 (A, C), 1,17 (B); 
 součinitel vyjadřující podíl intenzity provozu TNV na nejvíce zatíženém jízdním 

pruhu C1: 0,50 – jedním jízdním pruhem v jednom směru; 
 součinitel vyjadřující fluktuaci stop C2: 1,0 - pro návrhovou úroveň porušení D0, 

D1, třídu dopravního zatížení S až III; 
 součinitel spektra hmotnosti náprav C3: 0,5 – běžné dopravní zatížení; 
 součinitel vyjadřující vliv rychlosti pohybu TNV C4: úsek č. 1: 2,0  - při 

zastavování vozidel a rychlosti menší než 50 km/h; 
 dokonalý styk na všech vrstvách; 
 podloží: nenamrzavá; 
 vodní režim: kapilární; 
 Charakteristická hodnota indexu mrazu: 500°C; 
 Návrhová hodnota modulu zeminy v podloží: 85 MPa (A), 119  MPa (B), 126 

MPa (C); 
 Poissonovo číslo: 0,35 (A, B, C); 
 zatížení návrhové nápravy: 100 kN; 
 počet kol se zdvojenými pneumatikami: 2; 
 vzdálenost středu dotykových ploch: 0,344 m; 
 poloměr zatěžovacích ploch: 0,1203 m; 
 dotykový tlak (intenzita svislého rovnoměrného zatížení): 0,55 MPa. 

4. Posouzení konstrukce vozovky  
Konstrukce vozovek byly posouzeny programem Laymed TP 170 (ČSN EN). Výsledek 
posouzení je uveden v tabulkách 7 až 9. 
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Tabulka 7 Původní homogenizované složení konstrukce vozovky, návrh opravy 
konstrukce vozovky, silnice č. II/318 Častolovice - obchvat, I/11, délka cca 100 m  

Podúsek č. I/11  
Původní konstrukce tloušťka vrstvy (mm) 

Asfaltem stmelené vrstvy 90 – 345 (150) 
Penetrační makadam 50 

Dlažba 100 
Celkem min. 240 

Nová konstrukce tloušťka vrstvy (mm) 
SMA 11 S PmB 45/80-65; ČSN EN 13 108-5; ČSN 73 6121 40 
PS-CP; 0,40 kg.m-2 zbytkového pojiva; ČSN 73 6129 
ACL 22 S PmB 25/55-60; ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121 70 
PS-CP; 0,40 kg.m-2 zbytkového pojiva; ČSN 73 6129 
ACP 22 S 50/70; ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121 80 
ŠDA 0/32, ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 150 
ŠDA 0/63, ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 200 

Celkem 540 
Vybourání a frézování stávajících vrstev 540 

zvýšení nivelety 00 
Posouzení konstrukce vozovky návrhové období 25 let 

 mezní hodnota zjištěná hodnota hodnocení 
Relativní poškození vozovky 0,85 0,732 vyhovuje 
Relativní poškození podloží 0,85 0,581 vyhovuje 

Tabulka 8 Původní homogenizované složení konstrukce vozovky, návrh opravy 
konstrukce vozovky, silnice č. II/318 Častolovice - obchvat, Častolovice - Synkov, délka 
cca 450 m 

Podúsek č. Častolovice - Synkov  
Původní konstrukce tloušťka vrstvy (mm) 

Asfaltem stmelené vrstvy 70 – 125 (70) 
Penetrační makadam 0 – 125 (50) 

Nestmelené vrstvy 200 – 400 (210) 
Celkem min. 360 

Nová konstrukce tloušťka vrstvy (mm) 
ACO 11 + 50/70; ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121 40 
PS-C; 0,40 kg.m-2 zbytkového pojiva; ČSN 73 6129 
ACL 16 + 50/70; ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121 60 
PI-C; 0,80 kg.m-2 zbytkového pojiva; ČSN 73 6129 
SC C5/6; ČSN EN 14227-1 140 

Nestmelené vrstvy (původní) 120 – 185 
Celkem min. 360 

Vybourání a frézování stávajících vrstev 240 
zvýšení nivelety 00 

Posouzení konstrukce vozovky návrhové období 25 let 
 mezní hodnota zjištěná hodnota hodnocení 

Relativní poškození vozovky 0,85 0,046 vyhovuje 
Relativní poškození podloží 0,85 0,420 vyhovuje 
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Tabulka 9 Původní homogenizované složení konstrukce vozovky, návrh opravy 
konstrukce vozovky, silnice č. II/318 Častolovice - obchvat, křižovatková větev II/318 – 
II/321, délka cca 100 m 

Podúsek č. křižovatková větev II/318 – II/321 
Původní konstrukce tloušťka vrstvy (mm) 

Asfaltem stmelené vrstvy 125 – 185 (40) 
Nestmelené vrstvy 0 – 300 (80) 

Celkem min. 185 
Nová konstrukce tloušťka vrstvy (mm) 

SMA 11 S PmB 45/80-65; ČSN EN 13 108-5; ČSN 73 6121 40 
PS-CP; 0,40 kg.m-2 zbytkového pojiva; ČSN 73 6129 
ACL 22 S PmB 25/55-60; ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121 70 
PS-CP; 0,40 kg.m-2 zbytkového pojiva; ČSN 73 6129 
ACP 22 S 50/70; ČSN EN 13 108-1; ČSN 73 6121 80 
ŠDA 0/63, ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 250 

Celkem 440 
Vybourání a frézování stávajících vrstev 440 

zvýšení nivelety 00 
Posouzení konstrukce vozovky návrhové období 25 let 

 mezní hodnota zjištěná hodnota hodnocení 
Relativní poškození vozovky 0,85 0,659 vyhovuje 
Relativní poškození podloží 0,85 0,488 vyhovuje 

5. Závěr  
Provedená diagnostika a její vyhodnocení navrhuje pro tři samostatné podúseky 
technologie opravy, které zachovávají stávající polohu nivelety.  
Jednotlivé typy oprav jsou uvedeny v tabulkách 7, 8 a 9. 
 
V Praze 20. 12. 2019    Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 
 
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, 
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, číslo 406/2017, č.j.: 220/2017-
120_TN/1, 30.11. 2017, oprávnění platí do 30.11. 2022. 
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Fotodokumentace a popis vývrtů 
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Situace s vyznačenými místy provedení jádrových vývrtů a sond 
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Tloušťky a popis asfaltem stmelených vrstev v místech jádrových vývrtů 
 

 
 
 

Graf tloušťky asfaltem stmelených konstrukčních vrstev jádrových vývrtů 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sonda
Staničení 

(pracovní)

Obrusná 

vrs tva

Ložní 

vrs tva

Podkladní 

vrs tva  I .

Podkladní 

vrs tva  II .

Podkladní 

vrs tava  II I.

Celkem 

mm
Poznámka

JV1 dle s i tuace 40 50 95 185 pravá  s trana, 1,3 m od okra je

JV2 dle s i tuace 70 55 125 levá  s trana, 1,2 m od okraje

JV3 dle s i tuace 60 65 125 pravá  s trana, 1,0 m od okra je

JV4 dle s i tuace 75 75 pravá  s trana, 1,1 m od okra je

JV5 dle s i tuace 70 70 levá  s trana, 1,2 m od okraje

JV6 dle s i tuace 40 50 50 95 110 345 pravá  s trana, 1,2 m od okra je

JV7 dle s i tuace 40 50 90 levá  s trana, 1,4 m od okraje
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Tloušťky a popis konstrukčních vrstev v místech penetračních sond 
 

 
Pozn.: hodnoty v tab. v mm 

 

 
 

Graf tloušťky konstrukčních vrstev penetračních sond 
 

 

 

Sonda
Staničení 

(pracovní)

As f. 

souvrs tví

Penetrační 

makadam
Dlažba ŠD 0/63

Písči tá  

zemina

 

Štěrkovi tá  

zemina

Ba lvanitá  

sypani na
Poznámka

S1 dle s i tuace 0-185 pravá s trana , 1,3 m od okraje, pouze jádrový vývrt as f. vrs tev

S2 dle s i tuace 0-125 125-425 425-1000 levá  s trana , 1,2 m od okra je

S3 dle s i tuace 0-125 125-525 525-1000 pravá s trana , 1,0 m od okraje

S4 dle s i tuace 0-75 75-200 200-420 420-1000 pravá s trana , 1,1 m od okraje

S5 dle s i tuace 0-70 70-160 160-360 360-1000 levá  s trana , 1,2 m od okra je

S6 dle s i tuace 0-345 345-395 395-495 495-1000 pravá s trana , 1,2 m od okraje

S7 dle s i tuace 0-90 levá  s trana , 1,4 m od okra je, pouze jádrový vývrt as f. vrs tev

Sonda
Asf. 

souvrství

Penetrační 

makadam
Dlažba ŠD 0/63

Písčitá 

zemina

Štěrkovitá 

zemina

S1 185
S2 125 300 575
S3 125 400 475
S4 75 125 220 580
S5 70 90 200 640
S6 345 50 100 505
S7 90
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Fotodokumentace jádrových vývrtů
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Rozpadlý jádrový vývrt č.5 
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Fotodokumentace penetračních sond 
 

 
 

 
 

 V2 – S2 (sonda na stavbě) 

 

 

 

 

Označení 

vzorku
Poznámka

125 mm 1 Asfaltové souvrství

300 mm 2 ŠD 0/63 mm

575 mm 3 Štěrkovitá zemina

Celkem

Konstrukce vozovky - původní vozovka

V2 - S2

1000 mm
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Vrtání jádrového vývrtu č.2 

 

Penetrační sonda č.2 
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V3 – S3 (sonda na stavbě) 

Označení 

vzorku
Poznámka

125 mm 1 Asfaltové souvrství

400 mm 2 ŠD 0/63 mm

475 mm 3 Štěrkovitá zemina

Celkem 1000 mm

Konstrukce vozovky - původní vozovka

V3 - S3
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 Vrtání jádrového vývrtu č.3 

 

Penetrační sonda č.3 
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 V4 – S4 (sonda na stavbě) 

 

 

 

 

Označení 

vzorku
Poznámka

75 mm 1 Asfaltové souvrství

125 mm 2 Penetrační makadam

220 mm 3 Písčitá zemina

580 mm 4 Štěrkovitá zemina

Celkem

Konstrukce vozovky - původní vozovka

V4 - S4

1000 mm
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Vrtání vývrtu č.4 

 

Penetrační sonda č. 4 
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 V5 – S5 (sonda na stavbě) 

 

 

 

 

Označení 

vzorku
Poznámka

70 mm 1 Asfaltové souvrství

90 mm 2 Penetrační makadam

200 mm 3 ŠD 0/63

640 mm 4 Štěrkovitá zemina

Celkem

V5 - S5

1000 mm

Konstrukce vozovky - původní vozovka
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Vrtání jádrového vývrtu č.5 

 

Penetrační sonda č.5 
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Označení 

vzorku
Poznámka

345 mm 1 Asfaltové souvrství

50 mm 2 Penetrační makadam

100 mm 3 Dlažba - žula

505 mm 4 Štěrkovitá zemina

Celkem

Konstrukce vozovky - původní vozovka

V6 - S6

1000 mm
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Vrtání jádrového vývrtu č.6 

 

Použití kladiva s příklepem při provádění sondy č. 6 
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Pasportizace poruch 
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Přehled hlavních poruch povrchu vozovky - pravý jízdní pruh

Typ poruchy Popis poruchy % zasaženého úseku

09 Vysprávky 10%

11 Trhlina úzká podélná 52%

12 Trhlina úzká příčná 5%

15 Trhlina rozvětvená podélná 19%

Přehled hlavních poruch povrchu vozovky - levý jízdní pruh

Typ poruchy Popis poruchy % zasaženého úseku

09 Vysprávky 0%

11 Trhlina úzká podélná 19%

12 Trhlina úzká příčná 0%

15 Trhlina rozvětvená podélná 10%

Křiž. II/318 a II/321 - Častolovice, obchvat
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Přehled hlavních poruch povrchu vozovky - pravý jízdní pruh

Typ poruchy Popis poruchy % zasaženého úseku

09 Vysprávky 10%

11 Trhlina úzká podélná 40%

12 Trhlina úzká příčná 54%

15 Trhlina rozvětvená podélná 26%

Přehled hlavních poruch povrchu vozovky - levý jízdní pruh

Typ poruchy Popis poruchy % zasaženého úseku

09 Vysprávky 30%

11 Trhlina úzká podélná 51%

12 Trhlina úzká příčná 51%

15 Trhlina rozvětvená podélná 14%

II/318 - Častolovice, obchvat
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Přehled hlavních poruch povrchu vozovky - pravý jízdní pruh

Typ poruchy Popis poruchy % zasaženého úseku

09 Vysprávky 13%

Přehled hlavních poruch povrchu vozovky - levý jízdní pruh

Typ poruchy Popis poruchy % zasaženého úseku

I/11 - Častolovice, obchvat

Pozn.: levý jízdní pruh bez poruch
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PŘÍLOHA C 
 
 

Měření průhybů a jejich vyhodnocení 
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PŘÍLOHA D 
 
 

 Rozbory asfaltové vrstvy  
 
 
 
 
 
 
 
 

56 / 75



II/318 Častolovice, obchvat 

M.I.S. a.s.  IČ: 421 95 683 
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  DIČ: CZ421 95 683 
  tel.: 495 842 111 
  email: info@mishk.cz 
 www.mishk.cz 

 

57 / 75



II/318 Častolovice, obchvat 

M.I.S. a.s.  IČ: 421 95 683 
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  DIČ: CZ421 95 683 
  tel.: 495 842 111 
  email: info@mishk.cz 
 www.mishk.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA E 
 
 

 Rozbor zeminy  
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 PŘÍLOHA F 
 
 

 PAU v pojivu asfaltových vrstev  
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VYHODNOCENÍ OBSAHU PAU V ASFALTOVÝCH VRSTVÁCH 

 
Z jádrových vývrtů – celkem 7 – JV1, JV2, JV3, JV4, JV5, JV6 a JV7 byly odebrány vzorky na stanovení 
obsahu PAU v asfaltové směsi. Na vývrtech byly odděleny všechny vrstvy a ty byly připraveny a předány 
k rozborům do akreditované laboratoře č. 1110 EMPLA AG spol. s r.o. 
Výsledky stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků jsou uvedeny v tabulce níže. 

 
Výsledky stanovení obsahu PAU: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Číslo vzorku ozn. vývrtu/vrstva Typ asfaltové vrstvy Obsah PAU (mg/kg sušiny) Kvalitativní třída

1  1/1 obrusná 0,267 ZAS-T1

2  1/2 ložná 0,177 ZAS-T1

3  1/3 podkladní I. 0,245 ZAS-T1

4  2/1 obrusná 0,171 ZAS-T1

5  2/2 ložná 0,54 ZAS-T1

6  3/1 obrusná 0,17 ZAS-T1

7  3/2 ložná 0,112 ZAS-T1

8  4/1 obrusná 0,198 ZAS-T1

9  4/2 penetrační makadam 4,42 ZAS-T1

10  5/1 obrusná 1,46 ZAS-T1

11  5/2 penetrační makadam 0,728 ZAS-T1

12  6/1 obrusná 0,166 ZAS-T1

13  6/2 ložná 0,0503 ZAS-T1

14  6/3 podkladní I. 0,364 ZAS-T1

15  6/4 podkladní II. 0,82 ZAS-T1

16  6/5 podkladní III. 1,17 ZAS-T1

17  6/6 penetrační makadam 553 ZAS-T4

18  7/1 obrusná 2,35 ZAS-T1

19  7/2 ložná 0,144 ZAS-T1
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Přehled zatřídění jednotlivých vzorků: 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativní třída Počet vzorků

ZAS - T1 18

ZAS - T2 0

ZAS - T3 0

ZAS - T4 1

celkem 19

Vyhl. 130/2019

suma 16 PAU ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4

Celkové množství 

polyaromatických 

uhlovodíků (PAU)

≤12 12<x≤25 25<x≤300 >300

pozn.: hodnoty v mg/kg sušiny

Kvalitativní třída
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PROTOKOLY S VÝSLEDKY OBSAHU PAU VE VZORCÍCH 
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