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Zprava z prohlidky

Objekt pochazi ze 17. stoleti s nékterymi dodate€nymi Upravami. Dne 19.1.
2012 byla provedena vizuelni prohlidka vySe uvedeného objektu se zamérem zjistit
stav vlhkosti zdiva a posoudit zplsob odstranéni zvySené vlhkosti zdiva
v podzemnim podlaZi. Realizovalo se orientaéni mérfeni vlhkosti zdiva, vlhkost a
teplota vnitiniho prostfedi a teplota vnitiniho povrchu zdiva.
PouZzité pfistroje :

GMI 15 - pro orientaéni méreni vihkosti zdiva dotykem

GFTH 100 - pro méfeni vihkosti vzduchu a teploty vzduchu

TLD 100-XJ-typH1 - pro laserové méfeni vnitini povrchové teploty. v

Prohlidka probihala v suterénni &asti stavby, kde jsou v sou¢asné dobé Satny
a technicka ¢&ast ( kotelna, posilovha apod.). Vstup do této €asti je vnitifnim
schodistém a obezdé&nym schodis§tém vné nosného obvodového zdiva. Prostory jsou
zastropeny klenbou a v obvodovém zdivu pod stropem jsou osazena okna. Objekt je,
dle zjiSténi a obdrZzené informace, ze smiSeného zdiva. Obvodové zdivo je ve spodni
¢asti, od nivelety podlahy aZ nad upraveny terén, kamenné (piskovec). Vnitini nosné
zdivo, pfi€ky a klenby jsou cihelné (zjiSténi + informace od provozovatele). Obezdéni
schodisté je provedeno v pozdé&j§i dobé nez vlastni stavba a je z plynosilikatovych
tvarnic. Podlaha je provedena z dlaZdic (pravd. teracové), vysparovanych cihel,
betonové mazaniny (technicka &ast) a koberce (posilovna). V Satni &asti je podlaha
lemovana keramickym paskem vysky 100 mm. Vnitini omitky jsou vapenocementové
(vyrazné Iokalné poskozeny vihkosti a solemi ) a v ¢asti, kde je posilovna, je
proveden difevény obklad. Upraveny terén z vnéjSi strany obvodového zdiva tvofi
zemina, zémkova dlazba a Zivice.

Nebyla zjiSténa Zadna vodorovna ochrana zdiva proti vzlinavé zemni vihkosti.
TéZz nebyla zjiSténa Z2adna ochrana proti vlhkosti z vnéj§i strany svislého
obvodového zdiva, které zasahuje pod upraveny terén. Namérena relativni vihkost
vzduchu vnitiniho prostfedi se pohybovala v rozmezi 53,2 — 57,8 %. Dle CSN
P 730610, tab. C1 jsou vySe uvedené hodnoty v priméru klasifikovany jako vihkostni
klima vnitfniho prostfedi normalni ( 50 - 60 %). Horni hrana poskozeni vihkosti neni
pravidelna a pohybuje se az ke klenbé.

Chodba ( u Saten, obvodové zdivo) :
orientacni vihkost zdiva:v= 150 mm 19,8% hm

Schodisté :
orientacni vlhkost zdiva:v= 100 mm 12,2% hm

v= 2100 mm 5,3% hm

vlhkost prostfedi ( vzduchu ) : 56,7 %
teplota vnitiniho prostredi 10,6°C

teplota povrchu omitky - pod stropem : 12,4°C
- nad podlahou : 10,6°C

v=1900 mm 9,9% hm
vihkost prostfedi ( vzduchu ) : 57,8 %
teplota vnitiniho prostred! : 17,4°C
teplota povrchu omitky - pod stropem : 14,5°C
- nad podlahou: 11,4°C
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Satny (obvodové zdivo) :
orientacni vihkost zdivav = 120 mm 14,6% hm
v= 1800 mm 7,6% hm
vihkost prostfedi ( vzduchu ) : 55,9 %
teplota vnitintho prostfedi :  16,3°C
teplota povrchu omitky - pod stropem : 12,8°C
- nad podiahou: 9,2°C

Chodba ( u Saten , vnitini zdivo ) :
orientaéni vihkost zdiva:v = 150 mm 14,2% hm
v=1750 mm 6,7% hm
vihkost prostfedi ( vzduchu ) : 56,3%
teplota vritiniho prostfedi : - 17, 7°C
teplota povrchu omitky - pod stropem : 13,6°C
- nad podlahou: 10,3°C




Chodba (technicka ¢ast,obvod. zdivo) : Chodba ( u Saten , vnitini zdivo ) :

orientaéni vihkost zdiva:v = 130 mm  12,3% hm orientaéni vihkost zdivav = 1350 mm 10,1% hm
v= 1900 mm 5,8% hm v = 18000 mm 8,4% hm

vihkost prostiedi ( vzduchu ) : 53,2 % vihkost prostfedi { vzduchu ) : 57,3%
teplota vnitfniho prostfedi :  15,3°C teplota vnitfniho prostedi : 14,6°C
teplota povrchu omitky - pod stropem : 11,9°C teplota povrchu omitky - pod stropem : 11,6°C
- nad podiahou: 9,9°C ' - nad podiahocu: 9,7°C

Zaver.

Die vysledku méfeni a provedené prohlidky je pravdépodobné, Ze poSkozeni omitek
a zdiva je zpUsobeno vzlinanim zemni vihkosti (nad podlahou je vihkost vy$Si a
smérem vySe klesa) a plsobenim srazkové vihkosti, ktera pfes zeminu pronikéa pod
terénem k vnéjSimu povrchu obvodového zdiva. Ke zvySeni vihkosti zdiva pfispiva
piskovec, ktery absorbuje vice vihkosti nez cihelné zdivo. Dle vySe uvedeného je
nutné ochranit svisly vnéjsi lic obvodového zdiva vierénu a zamezit pfistupu
srazkové vody. Toto Ize zajistit odkopanim zeminy, vy&iSténim vnéjSiho povrchu
konstrukce, provedenim svislé izolace, ochranou znopové folie a polozenim
drendzniho potrubi pod niveletu podlahy suterénu (co nejnize) a napojenim na
kanalizaci (pokud to umoZiiuji vyskové poméry kanalizace). Drenaz se ochrani
geotextili a v8e se zasype drobnym Stérkem, tzv. kadirkem. Upozoriuji, Ze vykop
musi byt min. 200 mm nad zakladovou sparou a v8e je nutno konzuliovat se
statikem. ReSeni navrZzené projektantem je vhodné k ochrané zdiva proti srazkové
vode.

Dale doporuduji zamezit vzlinani zemni vlhkosti, které probihd pfes zaklady a
postupuje smérem vzhlru. Kzamezeni vzlinani navrhuje projektant chemickou
injektaz.U tohoto aobjektu z hlediska technického a ekonomického je to vhodné

feSeni.




V mistech, kde je obvodové zdivo suterénu zasypano zvnéj§i strany zeminou,
navrhuji pouzit ploSnou injektaz, v ostatnich ¢astech standardni postup injektaze - u
této technologie jsou nutna dodatecna opatfeni : po provedeni injektaze je potieba
obnovit omitku v misté a okoli vrtl,véetné osetfeni podkladu. Déle je nutné utésnit
vertikalni plochy mezi provedenou injektézi a niveletou podlahy a eventuelné i
upraveného terénu (napf.vodotésné stérky,bitumenové kaucuk. povrstveni apod.).
Projektant toto nahrazuje difuzni liStou, ktera se osadi ve styku podlahy a svislého
zdiva. Déle je potfeba odstranit stavajici omitky, které jsou poskozeny vlhkosti a
solemi.Takto poSkozené omitky jsou hygroskopické a pfijimaji z okoli vice vihkosti a
nadale se znehodnocuji. Po odstranéni poskozenych omitek se vygisti spary, odsoli
zdivo a provedou se nové tzv. sanacni, které jsou schopny zachytit zbytkové soli a
vlhkost. Jsou rizné typy, které Ize pouzit pfimo na zavlhlé zdivo. Na sanaéni omitky
se musi pouZit specialni paropropustna malba, napt. |l apod. (konzultace
s dodavatelem sanacnich omitek).

— orientaéni vypodet ceny injektaze

Pfilohy : ¢. 1
€. 2 — ploSna injektaz — schéma
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