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A) Popis objektu kotelny a jejiho stavajiciho stavu

Stavajici kotelna je pfizemni zdény nepodsklepeny objekt obdélnikového tvaru. Delsi strana je
situovana ve sméru vychod-zapad. Objekt byl stavén ve dvou etapach. V prvni etapé byla postavena
kotelna a mistnost pro nahradni zdroj, ve druhé byla k zapadnimu $titu pivodniho objektu pfistavéna
ve stejné Sifi garaz. Dilatacni spara mezi garazi a ptuvodni stavbou je piekryta liStou. VSechny tii
funk¢ni ¢asti objektu jsou oddéleny pii¢nymi sténami.

Nosny systém objektu je tvofen jednim traktem, ktery je rozd€len jednou vnitini pfi¢nou a jednou
dilatac¢ni sténou na 3 funkcni ¢asti. Nosné a zaroven obvodové stény objektu tl. 375 mm byly vyzdény
zcihel CDm. S omitkou maji stény celkovou tl. 400 mm. ZastieSeni objektu je provedeno
prefabrikovanymi dutinovymi zelezobetonovymi panely $itky 1200 mm, které jsou ulozeny pies celou
Sitku budovy na prtcelni obvodové zdi.

B) Popis zjisténych poruch

Obvodové stény objektu jsou naruSeny Cetnymi statickymi poruchami, které se projevuji trhlinami
v obvodovych zdech a zakladech, trhlinami na styku zakladt objektu a ptilehlych zpevnénych
betonovych ploch a trhlinou v dilatacni spafe mezi ptivodni a pfistavénou ¢asti. Trhlina v dilataci se
trhliny svislé i $ikmé. Sitka trhlin je riizna a li§i se podle velikosti deformace zékladu a jeho podloZi.
V minulosti byly trhliny nevhodné opravovany zainjektovanim izolacni pénou, aniz by se odstranila
na obvodovém zdivu u jihovychodniho narozi kotelny, kde jsou pozorovany trhliny v fadu centimetrti.
Trhliny se propsaly i po neodborné opravé kdy pies trhliny byla provedena nova omitka vyztuzena
perlinkou a trhliny byly vyplnény izolacni pénou. Poruchy v podobé¢ trhlin jsou i na podlaze kotelny.
Ta vykazuje nerovnosti a drobné trhliny od nerovnomérného poklesu konstrukénich vrstev podlahy.

Na styku oddilatované piistavby s ptivodnim objektem dochazi k dilata¢nimu pohybu obvodové
stény, kterd vykazuje oproti obvodové zdi kotelny odklon od svislice cca 10 mm. Pravdépodobné byla
tato porucha pfic¢inou toho, ze podél pficné dilatacni d€lici st€ény mezi piivodni a nové pfistavénou
casti byl v minulosti ze strany skladu nainstalovan ve své roviné tuhy svisly ocelovy ram vyrobeny
z valcovanych profilti U a zavétrovacich diagonal L.

Omitka kominového télesa je porusena a odpadava. Tato bude otlucena a vymeénéna za novou.

C) Vysledky zjisténé kopanou sondou

U nejvice poskozeného jihovychodniho narozi nechal zpracovatel provézt kopanou sondu. Pii
prohlidce sondy bylo pozorovano, ze destova voda infiltrovana sparami v komunikaci, piipadné
betonovym povrchem stékala po vodorovné polozené nopové folii pod zpevnény povrch do sondy a
znehodnocovala jilové podlozi pod zéklady. Zakladovou zeminu tvoii jemnozrnna jilovita zemina tuhé
konzistence, ktera se v mist¢ infiltrace srazkové vody méni na konzistenci meékkou.

wrwe

D) Popis pficin poruch a navrh opatieni na jejich odstranéni

Pfi¢ina vzniku trhlin na obvodovych nosnych zdech jednoznaéné spociva v chybném provedeni
zalozeni stavby a postupném znehodnocovani zdkladové zeminy infiltrovanou destovou vodou, ktera
lokalné snizuje konzistenci jildi, a tim i jejich tnosnost. Byl zde zjistén chybny zplsob zalozeni
zékladové spary, u které nebyla dodrzena piedepsand hloubka zaloZzeni pro jilové zeminy dle
CSN731001. P¥i nedostateéné hloubce zakladové spary dochazi v jilech, které jsou obzvlasté nachylné
na klimatické vlivy ke smr$tovani nebo nabyvani na objemu. Lokalni zvodnéni zakladové spary
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zplisobuje rozdilnou unosnost zeminy rozbiedlé, kterda mi meckkou konzistenci a zeminy tuhé
konzistence. Vyse uvedené faktory vedou k nerovnomérnému sedani zakladt, jehoz nasledkem jsou
trhliny v obvodovych zdech. Reseni problému spociva v sanaci zékladd napiiklad podbetonovanim a

dokonalém oddrendzovani a odvedeni vody mimo objekt.

Pfi podbetonovani, resp. podezdivani zakladl se postupuje po kratkych tsecich délky 1 az 1,5 m
zavislosti na soudrznosti zdiva a zakladdi. Vytézovani a podbetonovani jednotlivych useka je tfeba
provadét stiidavé — dva sousedni useky nesméji byt otevieny soucasné. V ramci jedné linie pasu vSak

E) Postup provadéni sanace zakladu podbetonovanim

mohou byt provadény 2 iseky soucasné, ale nesméji vzajemné sousedit.

Postup praci je nasledujici:

Po

- Podél pasu se otevie vykop na $itku cca 500 mm. Dno pribézného vykopu musi byt cca 150

az 200 mm nad trovni stavajici zékladové spary. Jeji hloubku je tfeba predem ovéfit sondou.

- Dno vykopu bude nadale slouzit jako pracovni rovina, ze které se budou provadét stoly délky
1 az 1,5 m pod zakladovy pas a $itky podle Sitky stavajici zakladové spary. Jeji hloubku je

tieba pfedem ovérit sondou.

- Dno vykopu bude nadale slouzit jako pracovni rovina, ze které se budou provadét stoly délky
1 az 1,5 m pod zakladovy pas a Sitky podle Sitky stavajiciho pasu + Sifka pracovni roviny.

Hloubka $toly bude provedena tak, aby jeji dno bylo cca 1,5 m pod Grovni okolniho terénu.

- Stavajici zdkladovy pas bude dikladné ociStén od zeminy az na zdravi beton a dno $toly se

zacisti od napadanych zbytkli zeminy.

- Vykopana §tola se zabetonuje betonem C16/20 XC2, nebo se zazdi betonovymi cihlami do
urovng cca 40 az 50 mm pod troven pivodni zakladové spary. V tomto ptipadé je doporuc¢eno
z divodu ochrany zakladové spary pted infiltrovanou vodou monoliticky beton betonovany

pfimo do vykopu stoly.

- Po zatvrdnuti betonu podbetonavky, resp. betonové podezdivky se do zamérné vynechané
spary mezi starym pasem a novou podbetonavkou zapéchuje sussi betonova smés a piimési

proti smrst'ovani betonu. Dojde tak k aktivaci nového zakladu se starym.

- Teprve po zatvrdnuti aktivaéni vrstvy betonu bude mozno piistoupit k otevieni sousedniho

useku zakladu.

- Timto zpisobem se bude postupovat po celém obvod¢ budovy.

- Provedené nové zéklady je tfeba chranit proti zatékani vody. Z vySe uvedeného divodu je

doporuceno zbylou ¢ast pracovniho vykopu kolem zakladi zatésnit jilovitou zeminou.

- Soucasti sanace zaklad musi byt i odvedeni srazkovych vod infiltrovanych do okolni zeminy
mimo objekt. Pro odvedeni vody mimo objekt je navrZzeno provést kolem objektu ve
vzdalenosti cca 1,5 m obvodovou drendz a tu zaustit do vsakovaci jimky nebo destové

kanalizace.

F) Oprava trhlin ve zdivu

sanaci zakladii se pfistoupi k opravé trhlin ve zdivu. Trhliny je tfeba ocistit az na zdravou cast
zdiva vcetné odstranéni izolacni pény viz body la, 1b, 2 legendy provedenych praci. Zdivo bude dale
o¢isténo od nesoudrznych ¢asti. Dle bodu ¢. 4 a 5 legendy provedenych praci bude provedena ptiprava
horizontalnich draZek vyfrézovanim a nasledné budou pfipraveny pomoci penetrace. Sir§i trhliny
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v fadu cm se vyplni pod tlakem vhanénou cementovou maltou, uzké trhliny budou sesity pomoci prutd
znerezové oceli a nasledné se tlakové zainjektuji epoxidovou pryskyfici. Sesiti bude provadéno
ptiblizné kolmo k trhlindm pomoci specialni helikalni vyztuze, ktera se vlepi do vyfrézovanych
drazek. Vzdalenost jednotlivych §vii bude pfiblizné 400 mm. Zapraveni povrchu v interiéru bude
pomoci MVC s vloZenim sitoviny véetné Stukové vrstvy a nasledné penetrace a vymalby. Po opraveé
trhlin exteriéru je bude povrch vyrovnan jadrovou omitkou, provedena penetrace, lepidlo s perlinkou
vcetné napojeni na stavajici vrstvy a provést penetraci s nanesenim Stérkové tenkovrstvé omitky stejné
zrnitosti a barvy jako je omitka stavajici fasady.

V misté zateplené fasady polystyrenovymi deskami budou nalepeny izola¢ni desky z EPS pfislusné
tloustky do tl. 60 mm a nésledné budou provedeny vrstvy ve stejném potadi.

Zapraveni trhlin v misté soklu s povrchovou upravou z marmolitu, sokl do vysky cca 300 mm.

V Hradci Kralové, 12/2018 Vypracoval : Ing. Radek Vondra



